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TartalomTartalom

►►Légszennyezés a múltbanLégszennyezés a múltban
►►Tönkremeneteli módok/mállási formákTönkremeneteli módok/mállási formák
►►MintavételMintavétel
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►►Mikroszkópos vizsgálatokMikroszkópos vizsgálatok
►►KőzetfizikaKőzetfizika
►►KövetkeztetésekKövetkeztetések



Mintavételi helyek Bp, kénMintavételi helyek Bp, kén--dioxid dioxid 
(1980(1980--as évek)as évek)
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Mállási formákMállási formák
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Fekete mállási kéregfehér mállási kéregfehér mállási kéreg



OrszágházOrszágház
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Kőzet mintázásKőzet mintázás
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Kőzettani jellemzésKőzettani jellemzés
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Porózus ooidos mészkő, csiszolat



Porminták gyűjtésePorminták gyűjtése
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Minta feldolgozás…Minta feldolgozás…
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Por (SEM)Por (SEM)
pásztázó elektronmikroszkópos felvételpásztázó elektronmikroszkópos felvétel
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pernyepernye

0,05 mm



Fekete mállási kéregFekete mállási kéreg
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Vékonycsiszolat, kéregre merőlegesVékonycsiszolat, kéregre merőleges
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Gipszes kéreg mészkövön (SEM)Gipszes kéreg mészkövön (SEM)
pásztázó elektronmikroszkópos felvételpásztázó elektronmikroszkópos felvétel

gipszgipsz
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pernyepernye
pernyepernye

0,005 mm



SchmidtSchmidt--kalapácskalapács

kéreg
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VízbeszívásVízbeszívás
kéreg
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Mállási kéreg kialakulásaMállási kéreg kialakulása

CaSO4*2H2O

CaSO4*2H2O

cementált zóna

porózus, oldott zóna

kéreg

kéreg
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porózus durva mészkövön mállási kéreg + mikroszkópi kép

CaCO3

kéreg
alatti
kőzet



Kőzetpusztulás mértékeKőzetpusztulás mértéke
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ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

►► Légszennyezés hatására elváltozásokLégszennyezés hatására elváltozások
►►Gipsz keletkezik (mészkő+SOGipsz keletkezik (mészkő+SO22+por)+por)
►►Mállási kéreg, nagyobb felületi szilárdság, kisebb Mállási kéreg, nagyobb felületi szilárdság, kisebb 

vízbeszívásvízbeszívás
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vízbeszívásvízbeszívás
►►Káros, de „átmeneti védőréteg”Káros, de „átmeneti védőréteg”
►► Levegőminőség javulása mellett is további Levegőminőség javulása mellett is további 

pusztuláspusztulás
►► Eredmények felhasználása: műemlékvédelembenEredmények felhasználása: műemlékvédelemben
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Köszönöm a 
figyelmet!


